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C1B-Grupa zaj¢¢ z zakresu: Diagnostyka i naprawa samochodow oraz
bezpieczenstwo w transporcie drogowym

Status przedmiotu wybierany
Forma zajeé Luazlzja EOlen zeﬁqc Liczba punktow ECTS

Formy realizacji zaje¢ dydaktycznych, ydaktycznyc
wymiar, punkty ECTS

Wyktad 16[h]

3ECTS
Cwiczenia laboratoryjne 24[n]
z profilem studiow | ksztattuje umiejetnosci praktyczne (profil praktyczny) 2 ECTS

Powigzanie przedmiotu |z uprawnieniami

stuzy zdobywaniu przez studenta kompetencji inZynierskich 2 ECTS

z dyscypling

inZynieria mechaniczna 3 ECTS

Forma nauczania

tradycyjna- zajecia zorganizowane w Uczelni (wykiad tradycyjny,
laboratorium specjalistyczne)

Wymagania wstgpne

Podstawowa wiedza, umiejetnosci i kompetencje z zakresu: fizyki,
chemii, materialoznawstwa, technik wytwarzania i ekologii
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Cel ksztalcenia:

Cl1 — Celem nauczania przedmiotu jest nabycie wiedzy oraz umiejetnosci z
zakresu blacharstwa oraz lakiernictwa samochodowego, obejmujgcego:
wytwarzanie powlok (ochronnych i dekoracyjnych), jak i regeneracje
powlok uszkodzonych, metody zabezpieczania przed destrukcyjnym
oddziatywaniem  czynnikow otoczenia podczas  transportu  Ilub
magazynowania samochodow (elementow).

C2 — Zapoznanie studentow z zagrozeniami Srodowiska, wystepujgcymi
podczas wykonywania napraw blacharskich i wytwarzania powlok
lakierniczych nadwozi samochodowych.

Tresci programowe:

WYKEADY (16 h):

Materialy stosowane w konstrukcji nadwozi samochodowych Naprawy
blacharskie nadwozi samochodowych (przyrzqdy, narzedzia) (2 h). Techniki
naprawcze uszkodzonych nadwozi (spawanie laserowe, oporowe zgrzewanie
punktowe, lutospawanie, klejenie) (2 h). Rodzaje materiatow lakierniczych
(farby i lakiery: rozpuszczalnikowe, proszkowe, wodorozpuszczalne).
Urzgdzenia i przyrzqdy do wykonywania powlok lakierniczych (pistolety
lakiernicze, kabiny lakiernicze, roboty lakiernicze) (2 h). Aparatura do badan
jakosci powlok. Systemy ochronne powierzchni elementow samochodu.
Rodzaje powtok ochronnych (konwersyjne, metalowe, polimerowe). Rodzaje
powlok dekoracyjnych (1 h). Proekologiczne metody czyszczenia powierzchni
elementow metalowych lub z tworzyw syntetycznych (materialy, narzedzia,
urzqdzenia) (1  h). Metody wytwarzania  powlok  lakierniczych
(rozpuszczalnikowych, wodnych, proszkowych) na podfozu metalowym.
Technologie malowania elementow wykonanych z tworzyw syntetycznych (1
h). Metody renowacji wadliwych lub uszkodzonych powlok lakierniczych.
Materialy stosowane w lakiernictwie renowacyjnym. Pielegnacja i
konserwacja powlok lakierniczych (1 h). Antykorozyjne zabezpieczanie
elementow samochodu (ochrona czasowa) (2 h). Metody ochrony czasowej
powlok lakierniczych przed destrukcyjnym oddzialywaniem czynnikow
otoczenia podczas transportu lub magazynowania samochodow (elementow)
(1 h). Metody badania jakosci powlok lakierniczych. Rodzaje wad oraz
uszkodzen powlok lakierniczych. Ekologiczne aspekty wytwarzania powlok
lakierniczych (unormowania prawne) (1 h). Przeglgd norm ISO z zakresu
lakiernictwa samochodowego. Przepisy BHP obowigzujgce w lakiernictwie
samochodowym (2 h).

CWICZENIA LABORATORYJINE (24 h):

1. Wprowadzenie do problematyki ¢wiczen laboratoryjnych. Zapoznanie
studentow

z metodykq badan powlok ochronnych. Szkolenie BHP (3 h). 2. Ocena
wpbywu rodzaju przygotowania powierzchni blachy stalowej na chropowatosé
powierzchni powlok lakierniczyc3 (renowacyjnych). Wykonanie powlok
lakierniczych  w  komorze lakierniczej (3 h). 3. Ocena wiasnosci
fizykochemicznych oraz jakosci wykonania powfok regeneracyjnych.
Uruchomienie badan powlok na stacji klimatycznej (opracowanie
dokumentacji  fotograficznej) (3 h). 4. Ocena wplywu starzenia
promieniowaniem ultrafioletowym na twardos¢ (olowkowg oraz wg
Buchholza),

a takze na zmiang polysku powlok lakierniczych (3 h). 5. Ocena wplywu liczby
warstw powlok lakierniczych na ich szczelnos¢ (badanie nasigkliwosci wodg
powlok, ocena kinetyki migracji wody (3 h). 6. Badanie wphywu mediow
agresywnych (kwasnych deszczy, wodnych roztworow soli, mgly solnej) na
destrukcje (kredowanie, utrata polysku, zmiana barwy, zwigkszenie
chropowatosci, obnizenie adhezji, pekanie, pecherzenie) powtok lakierniczych
(3h). 7. Ocena Scieralnosci oraz odpornosci na zarysowanie powfok
starzonych klimatycznie. (3 h). 8. Ocena wplywu czynnikow klimatycznych na
stan powierzchni (polysk, barwa, pekanie srebrzyste, kredowanie) powlok
lakierniczych (2 h). 9. Ocena destrukcji powlok lakierniczych, poddanych
oddziatywaniu czynnikow klimatycznych (na stacji klimatycznej) - wykonanie
dokumentac;ji fotograficznej (1 h).

Metody dydaktyczne (ksztaicenia):

Wyktad informacyjny oraz problemowy z elementami dyskusji zastosowaniem
metod eksponujgcych (filmu, prezentacji ppt).

Podczas ¢wiczen laboratoryjnych wykonywane sq przez studentow (w
zespolach) eksperymenty laboratoryjne.




Rygor zaliczenia, kryteria oceny
osiggnietych efektow uczenia sie,
sposob obliczania oceny koncowej:

jest

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiggnigcie wszystkich wymaganych
efektow ksztalcenia. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajec

rownoznaczne

z zaliczeniem przedmiotu i uzyskaniem odpowiedniej liczby punktow ECTS.
Sposob obliczenia oceny koncowej okreslony zostal uchwalq Rady Wydziatu.

Sposob obliczenia oceny konicowej z poszczegdlnych form zajec:

Wyktad — 70% ocena ze sprawdzianow (ustnych) oraz z wykonanej
prezentacji multimedialnej (PM);

Cwiczenia laboratoryjne — 40% sprawdziany pisemne, 60% sprawozdania.

Efekty uczenia si¢ dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych i formy zajeé

Metody weryfikacji efektow
uczenia si¢

’;‘1% rll]ti r Opis efektow uczenia si¢ dla przedmiotu (PEU) Kierunkowy Forma Metody
i Student, ktory zaliczyt przedmiot efekt uczenia si¢|Forma zajec¢|weryfikacji| sprawdzania
o (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest gotow do: (KEU) (zaliczen) i oceny
Prezentacje PM
Definiuj dst jeci kr . . Sprawdzian
efinije podstawowe pojecia z zakresu | o\ oo saliczenie p y_
W1 | blacharstwa samochodowego oraz budowy K_W Gog™ Wyktad ha ocen ustne w postaci
powlok lakierniczych. - ¥ dyskusji(debaty
)
Zna techniki blacharstwa samochodowego.
Klasyfikuje metody: czyszczenia powierzchni,
wytwarzania powlok lakierniczych, materiaty
stosowane w lakiernictwie renowacyjnym, Prezentacje PM
h tok lakierni h . . rawdzian
ochrony ’ powlo . a 1erl'nczyc prz’ed K WG0s™ saliczenie Sprawdzia y.
W2 | destrukcyjnym oddziatywaniem czynnikow [~ rt Wyktad ustne w postaci
. K_WG09 na oceng ..
otoczenia podczas transportu lub | — dyskusji
magazynowania samochodéw  (elementow), (debaty)
badania  jakosci  powlok  lakierniczych.
Rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodzen powltok
lakierniczych
Ocenia kierunki rozwoju i badan w obszarze: .
. .. ., +ht . . Sprawdziany
ekologicznych powtok lakierniczych, zagrozen | K WG10 zaliczenie .
W3 ) . . . , - ++ Wyktad ustne w postaci
dla s$rodowiska 1 bezpieczenstwa pracy w | K WG11 na oceng ..
. - dyskusji (debat
lakierni
Potrafi pozyskiwa¢ informacje (z: literatury, baz
danych, i INTERNETU) oraz dokonywaé ich
i ot tacia i . .
analizy wraz. z ,1n erpretacja i V{qugamem K UWO1™
wilasnych wnioskow. Potrafi wybra¢ racjonalne |  — o . .
o . K_UWO05 zaliczenie .
Ul | techniki naprawcze nadwozia samochodu. = s Wyktad Prezentacje PM
., . K_UK12 na oceng
Wyjasnia  zasady  racjonalnego  procesu | —
nanoszenia powlok lakierniczych i renowacji
istniejacych oraz bezpiecznego prowadzenia
prac lakierniczych
Ma $wiadomo$¢ potrzeby cigglego zdobywania | K_UK12™™ Jaliczenie
U2 | wiedzy w zakresie zagrozen dla $rodowiska i | K_UK14"* Wyktad na ocen Prezentacje PM
metod ich minimalizacji K_UO19** E
Potrafi planowaé i przeprowadzaé Cwiczenia el Sprawdziany
U3 | eksperymenty, interpretowaé uzyskane wyniki i | K_UK12™" laboratoryj 13 ocen pisemne
wyciggac wnioski ne E sprawozdania
) , Cwiczenia alicaena Sprawdziany
U4 Potrafi  pracowa¢ w  zespole  (grupie) K UO16™* laboratoryj pisemne
badawczym. - na oceng .
ne sprawozdania




Rozumie skutki jakie niosa dla Srodowiska | \« o3+ zaliczenie
K1 | naturalnego zaréwno procesy wytworcze, jak | -~ o Wyktad Prezentacje PM
g ] : : K_KRO05 na oceng
1 eksploatacja urzadzen technicznych. -
K_KO03™" . .
Ma $wi $¢  ekologi h konsek i~ zaliczeni .
K2 a .SW1adomosc ekologicznych konsekwencji K_KRO5™ Wyklad aliczenie Prezentacje PM
podejmowanych decyzji technicznych. K KROG™ na oceng

Literatura podstawowa, literatura uzupetniajaca, pomoce naukowe

Literatura podstawowa

. Kotnarowska D.: Powfoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

. Kotnarowska D., Wojtyniak M.: Metody badar jakosci powlok ochronnych. Wydawnictwo Politechniki
Radomskiej, Radom 2015

. Kotnarowska D.: Destrukcja powlok polimerowych pod wplywem czynnikéw eksploatacyjnych. Monografia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2013, 209 s. (ISBN 978-83-
7351-517-8).

Literatura uzupelniajaca

. Kotnarowska D.: Wplyw procesu starzenia na trwatosé powtoki epoksydowej. Monografia Nr 12, Wydawnictwo
WSI, Radom 1994

. Kotnarowska D.: Wphw czynnikéw otoczenia na wilasnosci eksploatacyjne ochronnych powltok epoksydowych
urzqdzen technicznych. Monografia Nr 40, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1999

. Kotnarowska D.: Rodzaje proceséow zuzywania powlok polimerowych. Monografia Nr 60, Wydawnictwo
Politechniki Radomskiej, Radom 2003

. Weinhuber k., Auer K.: Podstawy lakiernictwa samochodowego. WKL, Warszawa 2010.

. Czasopisma: Lakiernictwo Przemystowe, Ochrona przed Korozja.

Naktad pracy studenta potrzebny do osiagnigcia zaktadanych efektow uczenia si¢ — bilans punktow ECTS

Obcigzenie studenta [h]
d Zajecia bez
Udziat w ZanCiaCh, aktywnos'é Inne goaz. nauczyciela_praca Zaj¢cia
kontaktowe
wilasna studenta dydaktyczne
(IGK) (ZBN)

Udzial w wyktadach X X 16 [h]
Udziat w ¢wiczeniach/¢wiczeniach laboratoryjnych X X 24 [h]
Udzial w konsultacjach 10 [h] X
Przygotowanie do wyktadow/¢wiczen/laboratoriow

. . . : X 25[h]
Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 10 [h]/0,4 ECTS | 25[h}/1,0 ECTS | 40 [h]/1,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi




